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Zywicowanie szkta

Zywicowanie szkta to proces utwardzania szkta za pomoca specjalnych preparatéw zywicznych
chemoutwardzalnych w celu uzyskania wytrzymatej bezpiecznej szyby. Zywica uzyta do tego
procesu moze by¢ zaréwno bezbarwna jak i barwiona - po dodaniu barwnikdw.

Zastosowanie: drzwi szklane, Scianki, przeszklenia, zabudowy, pétki szklane, lustra, balustrady,
schody szklane, szklane elementy wyposazenia wnetrz, balty szklane, szkto bezpieczne.

Istotne warunki techniczne zywicowania szkta w Dubiel Vitrum

Maksymalny wymiar szkta 3210 x 2550 mm
Grubos¢ szkta e dowolne formatki szklane o grubosciach
3-19 mm

e W procesie zywicowania mozna uzyskac
szkto o dowolnej grubosci; grubosé
ograniczona jest jedynie mozlwioScia
dalszej obrébki

Ksztatt dowolny
Dodatkowe informacje techniczne e zywicowanie odbywa sie przy pomocy
specjalnych preparatéw ptynnych

e grubos¢ warstwy zywicy: 1 lub 2 mm

e zywica moze by¢ bezbarwna, matowa lub
barwiona na rézne kolory - przesierna i
nieprzezierna

e szkto uzyskane technikg zywicowania jest
szktem bezpiecznym

Technologia produkcji szkta warstwowego przy wykorzystaniu folii wyparta zywicowanie szkta,

niemniej zdarzajg sie projekty realizowane na indywidualne zlecenie klienta. O szczegéty pytaj Dziat
Sprzedazy
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